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Kivialinestuotanto Suomessa 1970-2013
Kalliomurskeen osuus on kasvanut

Milj. tonnia / tonnes
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Globaalin talouden vaikutukset
kiviainesteollisuuteen

AKiinan kasvu hidastunut

A(")ijn ja metallien matalat hinnat eivat tuo valtioille tuloja, julkisten
infrahankkeiden budjetteja leikataan, aloittamisia lykataan ja hankkeita
perutaan

AMonessa maassa ylitarjontaa kiviaineksista
AKiviaineksen markkinahinnan putoaminen kilpailun kasvaessa

Vaikutukset kiviaineksen tuottajalle:
Kiviainesten tuotantokustannusten hallinta
Tuotannon tehokkuuden parantaminen
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Kiviaineksen tuotantoon kohdistuvat yleiset
odotukset

Al aatuvaatimusten kiristyminen / CE merkinta

AHwien kallioalueiden saatavuuden heikkeneminen
ALuonnon sora- ja hiekka varantojen kayton vahentyminen
AMateriaalien kuljetusmatkojen lisdantyminen
Akorvaavien kiviainesten ja uusiokiviainesten kaytdn kasvu
AYleinen kysynnan vuosittainen ja kausittainen vaihtelu
AYmpérist('jvaatimusten lisdantyminen - pohjavesialueet
ATyt')turvaIIisuuden kehittyminen

AHenkiléston osaamisen kehittaminen

ATehokkuuden lisdantymisen tarve
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Kausivaihtelu ja luonnon soran kayton
vaheneminen Ruotsissa 1984 - 2013

Entreprenadberget har raknats bort frin statistiken fore 20
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Laadun hallinnan kasite

atu on haj onona

Qual ity 1 s the el i mi
W.E.Deming (1900-1993), amerikkalainen laatu ekspertti
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Hairioiden minimoiminen esimurskaamossa

Avlisuuren rikotus
- max. raekoko 0,8 x syottbaukon
SYyVyys
s AVallkglva §yotto N
- hienot ja karkeat sekaisin

AEsimurskaamon kapasiteetti
suurempi kuin loppulaitoksen

- mahdollistaa hairididen
esiintymisen syotteesta johtuen

- joustavuutta tuotantoon

ALeukamurskaimen tuote on
j okat apauksessa
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Hairioiden valttaminen toisessa valheessa

AUusi, kontrolloitu syotto

__— kapasiteetti seuraavaan
murskausvaiheeseen

- Koneen kuormitus lahelle
100-%:ia (koneen kammio
taynna)

AI\/Iurskaimen asetus lahelle
e haluttua tuotetta

- esim raidesepeli 31,5/63 =>
CSS ~45-mm

A‘Suljettu Kierto

- Syétteen muotoarvo paranee
=> tuotteen muotoarvo
paranee

- Verkotuksella mahdollisuus
saada lisaa hienompaa
materiaalia syotteeseen (vrt.
alkuperainen syote)
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Viimeisen vaiheen syote on saatava kontrolliin,
mikali halutaan tuottavan tasaista laatua

Jos toinen murskausvaihe El

ole suljetussa kierrossa, niin
syOtteesta syntynyt vaihtelu
slirtyy prosessissa eteenpain

Js3n3 ja alheuttaa vaihtelua

e seuraavassa vaiheessa

(@
GP300s
extra coarse

Effect of feeed fraction on the GP300 MF Product shape. Material Limestone, CR = 56-%
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Koneen kuorman vaihtelu
80 - 100 % Sydtekoon vaikutus
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Kiintea laitos esimerkki Maryland, USA

A/alikasan vaikutus

- Jos murskausasemien kayttoasteet ovat 90%, niin valikasojen kanssa toimivan
laitoksen kayttdaste on 90%

- llman vélikasaa yhdistetty kayttbaste on 90% x 90% x 90% = 73%
- Huolto ja kunnostustyot voidaan tehda erillaédn, muun prosessin toimiessa
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Velde Pukk A/S
Stavanger, Norja
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AKalliokiviaineksen 100%
hyddyntaminen
- 0/2 murskattu hiekka, jonka

tasalaatuisuuteen on kiinnitetty
erityista huomiota

- Lajikkeiden valmistus

markkinatarpeiden mukaan (joustava
prosessi)

AYmpéristbystévélliset ratkaisut

AKuiva prosessi, katetut kuljettimet,
murskaimet ja seulat rakennusten
sisalla => melu ja pdly minimoitu

ATuotteiden varastointi siiloissa

| Al_yhyet kuljetusmatkat

4 AoLahi murskeod

5 Y s Aoma betoni ja asfalttiasema
= ' ‘ Sy A murskauslaitoksen yhteydessa

AVarastojen hallinta
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Lahde: http://www.veldeas.no/



Velde Pukk Hiekkalaitos

N

206

206

s

~Barmac B9100SE

840 DTR
Tip speed: 60 mis
‘ Motor 250kW

Crusher pulley 425mm
206 Motor Pulley 475mm

Barmac keskipakomurskain
tekee hyvan muodon

Belt Scale TB120
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Belt Scall
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Belt Scale NEW 6

P 16 mM/EDT %
P 11 mm/EDT %
EP 8 MM/EST %

S 8 ~Tss2

SEP S mmVEST %
SEP2mmES2 %

[Scale NEW 4

Buell Vindsikt

Belt Scale TB135

~My screen 1
#0.063 mmvE100 % 18
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Belt Scale NEW 5
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3 %
02mm

26 % 4% 4 %
0.252mm 0.063/0.5mm 0/0.063mm

Kaksi vaiheinen
IImaseulonta jakaa 0/2
tuotteen kolmeen
osaan

‘) metso

“



Velde Pukk pesulaitos

Pinta- ja moreenimaa-
ainesten pesu ja seulonta,
seka puhtaiden ja
laadukkaiden kiviainesten
jalleenmyynti
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